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PR ORTAR REINFORCEMENT BARS

Szalerdsitett, zsugorodas-
kompenzalt, nagy szilardsagu,
nagy duktilitasu, nagymértékben
folyés cementkotésii habarcs

padléfodémek felsd ovének
megerositésére

ALKALMAZASI TERULET

Olyan vizszintes szerkezetek javitasara és meger6-
sitésére, melyek nagy teljesitményd, folyékony habarcs
hasznalatat igénylik vastagabb rétegek integralasahoz
vagy komplex terlletek kitoltéséhez.

Jellemz6 alkalmazasok

¢ Olyan elemek szeizmikus javitasa, melyek nagy
terhelésnek vannak kitéve és nagy duktilitast
igényelnek.

e Szerkezeti megerdsités vékony réteg felvitelével a
vasbeton, keramia-beton, fa vagy kevert keramia-acél
fédém kilsé felszinére.

¢ Betonfellletek javitasa (ipari padlok, utak, repul&terek).

¢ Boltivek felsd részeinek és autépalya-hidpillér saruinak
Ujjaépitése és kiegyenlitése.

e Fodémgerendak helyredllitasa a karosodott részek
lemarasa utan.

MUSZAKI JELLEMZOK

A Planitop HPC Floor hasznalatra kész, por allagu
habarcs nagyszilardsagu cementbdl, valogatott
adalékanyagokbdl, specidlis adalékszerekbdl és
merev acélszalakbdl készilt termék, amelyet a Mapei
kutatdlaboratoriumaban fejlesztettek ki. A Planitop
HPC Floor acélszéljai a végikdon kampodsak, ill. merev,
sargaréz bevonatos acélbol késziltek.

A Planitop HPC Floor vizzel keverve félig folyos
habarcsot alkot, mely 1-4 cm-es rétegben felhordva
alkalmas zsaluzasi munkakhoz, szétosztalyozédas és
hegesztett betonacél halé nélkul.

A termék jellemzdinek a teljes és tokéletes kialakulasat
elésegitendd, a Planitop HPC Floor-t vizzel kell

EN 1504-3 EN 1504-6

elkeverni, majd nedves kdrnyezetben érlelni.
Amennyiben a terméknek szabad levegén kell tagulnia,
keverjen hozza 0,25%-nyi

Mapecure SRA kildnleges adalékszert, mely
lecs6kkenti a plasztikus és hidraulikus zsugorodast.

A Mapecure SRA nagyon fontos szerepet tolt be és
garantalja a habarcs jobb érlelését. A Planitop HPC
Floor-ral keverve fejlett technoldgiaju rendszert alkot,
mely akadalyozza a viz gyors, id§ el6tti elparolgasat
és el6segqiti a hidratacids folyamatokat.

A Mapecure SRA tulajdonképpen belsé érlel6 szerként
viselkedik, kdszdnhetden annak, hogy a cement 6
Osszetevdivel kolcsdnhatasba Iép, és 6sszehasonlitva
az adalékszer nélkili termékkel, 20-50%-al csdkkenti

a zsugorodas mértékét, igy a repedezés kockazatat is
csOkkenti.

A Mapecure SRA hasznalata enyhén, 5-6%-kal
ronthatja a termék mechanikai teljesitményét.

Szilardulas utan a Planitop HPC Floor a kdvetkezd

jellemzdékkel bir:

e rendkivil magas hajlité- és nyomoszilardsag;

e magas duktilitas;

¢ nagy ellendllas a ciklikus terhelésekkel szemben;

® vizzardsag;

e kivalo tapadas régi betonhoz (vizzel elézetesen ned-
vesitve) és betonacélhoz (kiiléndsen ha az elétte
Mapeferrel vagy Mapefer 1K-val kezelve);

® nagy ellenallas koptatassal és titédéssel szemben.

A Planitop HPC Floor megfelel az EN 1504-9-es
szabvanyban (,Termékek és rendszerek betonszer-ke-
zetek védelméhez és megerdsitéséhez; definiciok, kéve-
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PLANITOP HPC FLOOR
MSZ EN 14651 - Atlagos marado hajlitészilardsag
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Tipikus maradoé hajlitoszilardsag alakulasa az MSZ EN 14651-nek megfeleléen

telmények, minéségellendrzés és alkalmaz-
hatdsagi meghatarozas. Altalanos iranyelvek
rendszerekhez”) foglalt kévetelményeknek, ill.
megfelel az EN 1504-3 (,Szerkezeti és nem
szerkezeti javitasok”) R4-es habarcsokra és
az EN 1504-6 (,A betoncél rudak lehorgony-
zasa”) vonatkozé minimum kdvetelményei-
nek.

A termék Mapecure SRA nélkil is alkalmaz-
hato, ha az érlelést kedvez6 idéjarasi viszo-
nyok lehetévé teszik.

FONTOS FIGYELMEZTETESEK

¢ Ne haszndlja a Planitop HPC Floor-t
sima beton fellleteken.

¢ Ne haszndlja a Planitop HPC Floor-t
elemek preciziés kihorgonyzasahoz.
(Hasznaljon Mapefill-t vagy Mapefill R-t.)

¢ Ne hordja fel a Planitop HPC Floor-t
szoérassal vagy simitoval (hasznaljon
Mapegrout Tissotropico-t).

¢ Ne adjon cementet vagy adalékszert
a Planitop HPC Floor-hoz.

¢ Ne adjon vizet a keverékhez, ha az mar
elkezdett megkdtni.

¢ Ne hasznalja a Planitop HPC Floor-t,
ha a zsak sérlilt, vagy bontott.

HASZNALATI UTASITAS

Aljzatelokészités

¢ Tavolitsa el a karosodott betont, ill. minden
olyan részt az aljzat sikjaig, amely laza vagy
levalt. Az aljzat legyen szilard, erés, és ren-
delkezzen legalabb 5 mm-es feluleti érdes-
séggel. Minden el6zetesen javitott részt,
mely nem tapad tokéletesen, el kell tavoli-
tani.

e Tavolitsa el homokfuvassal a port, rozsdat,
cementtejet, zsirt, olajat és régi festékréte-
get a betonrdl és a betonacélrdl.

e Amennyiben sziikséges az aljzat megerdsi-
tése, 1:1-es aranyban vizzel higitott Primer
3296-t hasznaljon, legalabb 4 éraval a
Planitop HPC Floor bedolgozasat megel6-
z6en.

Ha a habarcsot zsaluzatba 6nti, a kbvetkez6-

képpen jarjon el:

¢ Telitse az aljzatot vizzel.

e Zsaluzatba 6ntés el6tt varja meg, hogy a

felesleges viz elparologjon. Hasznaljon suiri-
tett levegé6t a folyamat felgyorsitdsahoz, ha
szlikséges.
A habarcs el6készitése
Ontse a Planitop HPC Floor-t cementkeve-
rébe, majd adjon hozza zsakonként 2,9-3,1
liter vizet. Keverje legalabb 12 percig, hogy
j6l elkevert, folyds, csomdmentes allagu
habarcsot kapjon. A Planitop HPC Floor
+20°C-on 1 6ran at marad bedolgozhato.

A habarcs felhordasa fédémlemezre
Ontse a Planitop HPC Floor-t a fellletre és
ha szlikséges, segitse a habarcs elterlilését
lehuzéval.

A habarcs bedolgozasa zsaluzatba
ontéssel

Ontse a Planitop HPC Floor-t a zsaluzatba
folyamatos sugarban csak az egyik oldalrol,
és gy6z6djon meg réla, hogy levegé nem
kerllt az anyagba 6ntés kdzben. A zsaluzas
nem szivhatja fel a Planitop HPC Floor-ban
talalhaté vizet, igy ajanljuk annak elékezelését
formalevalasztoval (pl. DMA 1000).
Gy6z8djon meg rola, hogy az 6sszes meg-
erdsiteni kivant elemet kitoltétte a habarcs.

A habarcs bonyolultabb helyekre valé bejuta-
sat el6segitheti fém vagy fa rudak vagy enyhe
vibracié segitségével.

A BEDOLGOZAS SORAN ES UTAN

BETARTANDO OVINTEZKEDESEK

¢ Csak olyan Planitop HPC Floor-t hasznaljon,
melyet eredeti, letakart raklapjan taroltak.

* Meleg id6ben tarolja a terméket hilivos
helyen és hasznaljon hideg vizet a
bekeveréshez.

¢ Hideg id&jarasi viszonyok esetén a Planitop
HPC Floor-t zart térben, +20°C-on tarolja,
és a terméket dvja a fagytol. A habarcs
keveréséhez langyos vizet hasznaljon.

¢ Kizsaluzéas utan gondosan érlelje a Planitop
HPC Floor-t, hogy a keverévize ne parolog-
jon el tdl hamar (kUléndsen nagyon meleg
vagy szeles id6jarasi viszonyok kozott),
ellenkezé esetben a fellilete megrepedez-
het. Spricceljen vizet a fellletre szabalyos
idékodzonként (3-4 6ra), legalabb az elsé
48 oraban. Ezutan takarja le a felliletet




TERMEKAZONOSITO ADATOK

R4

cC
Allag: por
Szin: sziirke
Halmagzsiiriiség (kg/m?®): 1400
Adalékok legnagyobb atmérdje (mm): 1,0
Szarazanyag tartalom (%): 100
Kloridion-tartalom:
minimalis kdvetelmény < 0,05% - MSZ EN 1015-17 szerint (%): <0,05

ALKALMAZASI ADATOK (+20°C-on 50% relativ paratartalom mellett)

Keverék szine:

sziirke

Keverék viztartalma (%): 100 tdmegrész Mapefloor HPC Floor-hoz 11,5-12,5
tdmegrész viz (25 kg-os zsakonként kb. 2,9-3,1 liter viz)

Keverék allaga: folyos

Keverék siiriisége (kg/m3): 2400

Keverék pH-ja: >125

Bedolgozasi homérséklet:

+5°C-t6l +35°C-ig

Bedolgozasi idd:

kb. 1 6ra (+20°C-on)

Jarhato:

24 ¢ra (+20°C-on)

Nehéz forgalomnak kitehetd:

VEGS(G TELJESITMENYADATOK (Keverdviz 12%)

modszer

72 6ra (+20°C-on)

Kovetelmény MSZ EN 1504-3
szerint R4 habarcsra

Kovetelmény MSZ EN
1504-6 szerint

m
teljesitménye

Nyomészilardsag (MPa):

MSZ EN 12190

> 45 (28 nap mulva)

A gyarto éltal bejelentett
érték > 80% -a

40 (1 nap mulva)

(28 nap utan) 130 (28 nap mdlva)
Huzoszilardsag (MPa): BS 6319 nincs nincs 8,5 (28 nap mlva)
Nyomészilardsag vizsgalat soran 5 ’ .
a rugalmassagi modulusz (GPa): MSZ EN 13412 > 20 (28 nap mlva) nincs 38 (28 nap mulva)
Nyiroszilardsag (MPa): MSZ EN 12615 nincs nincs 16 (28 nap mulva)
Tapadas betonra (aljzat tipusa MC 0,40
- viz/cement arany = 0,40) az MSZ EN 1766 | MSZEN 1542 > 2 (28 nap miilva) nincs > 3 (28 nap mulva)
szerint) (MPa):
Shore keménység: 1S0 868 nincs nincs D>75
Endogén zsugorodas (%): - nincs nincs <0,05
Gatolt zsugorodas (7 napig vizben és
21 napig + 21°C-on 50% rel. paratartalmon - nincs nincs 200
torténd kikeményedés utan) (um/m):
Karbonatosodasi mélység <
Ellenallas gyorsitott karbonatosodassal vonatkoztatasi beton (tipus: MC ; -
e MSZ EN 13295 0,45 viz/cement arény = 0,45), nincs a vizsgalaton megfelelt
az MSZ EN 1766 szerint
Vizzéras - beszivodasi mélység — (mm): 1'\;'%5_'\:3 nincs nincs <2
Hokompatibilitas tapadasonként mérve az
MSZ EN 1542 szerint (MPa): MSZ EN ; , :
- olvaasztosokkal kezelt fagyas - olvaddsi 13687/1 = & (UE I E) A =2
ciklusok:
Ellendllas fagyas-olvadasi ciklusoknak sé MSZ EN . ; ’ .
jelenlétében — levalas (g/m?): 12309-9 e e <100/(50/ciklus uitzn)
Acélbetétek csuszasallésaga - 75 kN (mm) .
terhelés alatt torténd mozgas: LB L) iC <l <Wf
Torési energia (N/m): 1 ‘:\ggfnﬁ'gd nincs nincs 18 500
A deformacio kovetkeztében fellépo energia MSZ EN . ;
abszorpeioja (J): 14488-5 2006 nines nines 1294
Marado hajlitoszilardsag (MPa): f 109
—CMOD 1= 500 pm: fm11Y5
—CMOD 2 = 1,500 pm: MSZ EN 14651 nem szilkséges nem szilkséges f"? 11‘2
—CMOD 3 = 2,500 pm: f'“ 99
—CMOD 4 = 3,500 pm: B =
Eghetdség: :\giéf '\: Euroclass A, Alg




vizallo foliaval és hagyja letakarva legalabb
5 napig.

Tisztitas

Mossa le vizzel a habarcsot az eszk6zokrdl,
szerszamokrol annak kotése elétt. Megkotése
utan a tisztitdsa sokkal nehezebb, csak
mechanikai Uton tavolithato el.

ANYAGSZUKSEGLET
Kb. 21 kg/m? cm-enként.

CSOMAGOLAS
A Planitop HPC Floor-t 25 kg-os zsdkokban
forgalmazzuk.

TAROLAS

12 hénapig szaraz, fedett helyen tarolva
eredeti csomagolasban.

A termék megfelel az N° 1907/2006 (REACH)
— szabvany 47. bekezdés XVII. fliggelékében
foglaltaknak.

A BEDOLGOZAS SORAN ES UTAN
BETARTANDO BIZTONSAGI
ELOIRASOK

A Planitop HPC Floor cementet tartalmaz,
amely izzadsaggal vagy mas testnedvekkel
érintkezve irritalé alkali reakcioba Iép, mely
allergias reakcidt valthat ki az arra
érzékenyeknél. Karosithatja a szemet.
Hasznalat kdzben viseljen véddkesztydit

és védbészemliiveget, és tartsa be a vegyi
anyagok hasznalatakor érvényes biztonsagi
eléirasokat.

Ha az anyag mégis érintkezésbe kertl a
szemmel, bérrel, azonnal mossa le b6 vizzel,
majd forduljon orvoshoz!

A termék biztonsagos hasznalatara vonat-
kozo tovabbi informaciot a Biztonsagi
Adatlap aktudlis verzidja tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZAMARA KESZULT
TERMEK.

FIGYELMEZTETES

A termékleirasban szerepld technikai részle-
teket és ajanlasokat legjobb szaktudasunk,
szakértelmlink és tapasztalataink alapjan
allitottuk 6ssze, a fent olvasott informdcidkat
mégis minden esetben pusztan ajanldsnak
tekintse! Az informaciokat a hosszu tavu hasz-
nalat, gyakorlati alkalmazas erdsiti meg, ezért
gy6zédjén meg arrdl, hogy a termék megfe-
lel-e az elézetes elképzeléseinek. A hasznalat
soran felmertilé kbvetkezményekért egyeddil
a felhasznalot terheli felel6sség.

A részletes termékismertetd aktualis
valtozata a www.mapei.hu honlapon
érheto el.

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Miiszaki Adatlap (,, TDS”) masolhato
és hozzaadhato egyéb projektdokumentu-
mokhoz, de az igy létrehozott dokumentum
nem egészitheti ki vagy helyettesitheti a
hatalyos TDS kévetelményeit a MAPEI
termék beépitésének idépontjaban.

A legfrissebb TDS dokumentumok letélthe-
té a www.mapei.com honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELOSSEGET
NEM VALLAL A JELEN TDS SZOVEGENEK,
AZ ABBAN SZEREPLO VAGY ABBOL
EREDO KOVETELMENYEKNEK BARMELY
MODOSITASA ESETEN.

A termékre vonatkozoé
referenciak kérésre
rendelkezésre allnak, illetve
a www.mapei.hu weboldalon
hozzaférhetok.

MADEI

A JOVOT EPITJUK

SN L ®aW | T TATA.

Az itt megjelent szévegek, fotok és illusztraciék barmilyen
masolasa tilos és térvény altal biintetendd
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